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Кристаллы  молибдатов  в  последнее  время  привлекают  внимание  благодаря
возможности  их  использования  в  качестве  детекторов  двойного  безнейтринного  бета
распада  [1].  Предполагается,  что  для  изотопа  100Mo существует  вероятность  такого
процесса. Поэтому в качестве детекторов в первую очередь рассматриваются кристаллы,
имеющие молибден  в  своем составе,  например,  молибдаты  [2,3].  В  последнее  время
возник интерес к молибдатам более легких катионов. Преимуществом таких кристаллов
является  то,  что  легкие  катионы  не  имеют  радиоактивных  изотопов  и  не  дают
дополнительных шумов при регистрации. 

В  настоящей  работе  были  измерены  спектры  люминесценции  ряда  образцов  на
основе  Li2MoO4 при  лазерном  возбуждении  (λвозб =  337.1  нм),  а  также  спектры
возбуждения  люминесценции  в  области  энергий  фотонов  3  -  4.5  эВ.  Измерения
проводились  на  лабораторных  установках  лаборатории  Синхротронного  излучения
физического  факультета  МГУ  при  комнатной  температуре.  Для  измерения  спектров
люминесценции  использовался  спектрограф  LOT -  Oriel MS-257.  Также  в  настоящей
работе  проведен  анализ  спектров  люминесценции,  возбуждения  люминесценции  и
отражения,  полученных на установке  Superlumi (DESY, Германия)  в области энергий
фотонов 3.7 – 25 эВ при температуре 10 К [4].

Измерения  проводились  для  серии  порошкообразных  образцов  Li2-xEuxMoO4 (x =
0.02, 0.04) и Li2-xZnxMoO4 (x = 0.02, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0) а также для монокристалла Li2MoO4.
Образцы синтезированы и предоставлены для исследований РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Впервые исследована собственная люминесценция молибдата лития. Показано, что
этот кристалл не люминесцирует при комнатной температуре и слабо люминесцирует
при низких температурах (10 К), что делает его привлекательным для легирования. При
легировании ионами европия в спектрах люминесценции наблюдается ряд интенсивных
узких  полос,  которые  были  идентифицированы  как  люминесценция  ионов  Eu3+.  Для
серии  образцов  Li2-xZnxMoO4 наблюдались  широкие  полосы  люминесценции,
характерные для собственного свечения  молибдатов.  В докладе обсуждается  природа
полос люминесценции и процессы переноса энергии на центры свечения исследованных
образцов.
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