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Твёрдые растворы релаксоров-сегнетоэлектриков (1 – x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – xPbTiO3 
(PMN–xPT) и (1 – x)PbZn1/3Nb2/3O3 – xPbTiO3 (PZN–xPT) обладают рядом уникальных 
физических свойств, а также характеризуются присутствием промежуточных 
сегнетоэлектрических фаз. Недавние исследования охлажденных в электрическом поле Е 
кристаллов PMN–xPT показали, что ориентация вектора Е значительно влияет на 
последовательность фаз [1], особенно вблизи морфотропной фазовой границы (0.28 ≤ х ≤ 
0.35). Роль доменных (двойниковых) структур при сосуществовании фаз и условия 
эффективной релаксации механических напряжений в кристаллах PMN–xPT были 
проанализированы [2] для Е || [001] или Е || [110]. В настоящей работе развиваются 
представления [2] и рассматриваются примеры различных гетерофазных состояний в 
кристаллах PMN–xPT и PZN–xPT во внешнем электрическом поле. Цели работы – 1) 
исследование корреляций между доменными (двойниковыми) структурами и 
сосуществующими фазами  в кристаллах PMN–0.28PT и PZN–0.045PT при E || [001] и 
PMN–0.30PT при Е|| [111]; 2) построение диаграмм «доменные состояния – межфазные 
границы» для последовательностей фазовых переходов первого рода в данных кристаллах. 
Основные результаты и выводы работы формулируются следующим образом.  

1. Исследованы условия упругого согласования полидоменных тетрагональной (T) и 
моноклинной А (MА) фаз в кристаллах PMN–0.28PT и PZN–0.045PT при фазовых переходах 
во внешнем электрическом поле E || [001]. В данных кристаллах могут формироваться 
конические или плоские межфазные границы. Определены интервалы объемных 
концентраций отдельных типов не 1800–ных доменов, при которых межфазные границы 
являются плоскостями нулевых средних деформаций (ПНСД). 

2. T фаза является по сути промежуточной фазой в PMN–0.28PT. Условия полной 
релаксации механических напряжений (ПНСД)  в данном кристалле существенно зависят от 
поведения параметра ячейки аТ в широком температурном интервале. 

3. Проанализированы связи между различными доменными структурами и 
межфазными границами в кристаллах PMN–0.30PT, охлаждённых в электрическом поле E || 
[111]. Построены диаграммы «доменные состояния – межфазные границы» для 
последовательности фазовых переходов кубическая (С) → T → ромбическая (О) → 
моноклинная В (MB) фазы. Условия существования ПНСД выполняются во всех 
двухфазных состояниях (т.е. C – O, T – O и О – MB фазы), а изменения параметров ячейки 
PMN–0.30PT способствуют упрощению доменной структуры в О и MB фазах, в которых 
углы между векторами спонтанной поляризации доменов и E || [111] значительно меньше, 
чем в Т фазе.  
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