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Исследована  адсорбция  катионного  полимера,  (поли-N-этил-4-винилпиридиний
бромида) (ПЭВП) со степенью полимеризации равной 600, на поверхности отрицательно
заряженных  боросиликатных  стеклянных  микросфер  (БСМ)  диаметром  5  мкм.  За
связыванием ПЭВП следили, контролируя его убыль в растворе спектрофотометрически
при λ=256 нм после седиментации микросфер с адсорбированным поликатионом. 

На поверхности БСМ формировался монослой поликатиона, сохранявший свою
стабильность  в  водно-солевых  растворах.  В  то  же  время,  как  было  показано  ранее,
комплексы того же поликатиона с отрицательно заряженными золями поликремневой
кислоты размером 10-15 нм диссоциировали на исходные компоненты при увеличении
ионной  силы  раствора.  Таким  образом,  увеличение  размера  коллоидных  частиц
приводило к заметной стабилизации их комплексов с поликатионом. 

Добавление анионного полимера, например, полиакриловой кислоты (ПАК) или
поливинилсульфокислоты  (ПССК),  к  суспензии  БСМ  покрытых  слоем  ПЭВП
сопровождалось  адсорбцией  полианиона  и  формированием  тройного  комплекса
поверхность-поликатион-полианион.

Аналогичные  эксперименты  проводились  для  БСМ,  модифицированных  3-
аминопропилтриэтоксисиланом.  Благодаря  такой  модификации  поверхность
приобретала положительный заряд.

Была  проведена  адсорбция  химотрипсина  на  БСМ,  покрытых  полимерными
мультислоями.  Измеренная  активность  белка  для  системы:  отрицательно  заряженная
поверхность-ПЭВП-ПССК-ПЭВП  составила  16%,  а  для  системы:  положительно
заряженная  поверхность-ПССК-ПЭВП-ПАК  составила  42%  относительно  исходного
химотрипсина.
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