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Согласно  нашим  данным,  в  литературе  полностью  отсутствуют
экспериментальные данные по растворимости индивидуальных легких фуллеренов (С60,
С70), а также фуллереновых смесей в ряду н-алкановых карбоновых кислот.

В данной работе нами была изучена:
• изотермическая  растворимость  индивидуального  фуллерена  С60,  а  также

фуллереновой  смеси  (60%  С60,  39% С70,  1%  С76-90-1%)  в  гомологическом  ряду
неразветвленных предельных карбоновых кислот (С2-С9) при температуре 200С, 

• политермическая растворимость С60 и фуллереновой смеси (60% С60, 39% С70, 1%
С76-90)  в  масляной,  каприловой,  энантовой,  пеларгоновой  кислотах,  а  также  в
промышленной  смеси  α,  α1 -  разветвленных  высших  изомерных  карбоновых

кислот с углеводородной цепочкой С9−С11 (ВИКК) в диапазоне температур 20-
800С.
Актуальность  изучения  растворимости  фуллереновой  смеси  в  данном  классе

соединений  связана  со  значительным  обогащением  (при  определенных  условиях)
жидкой фазы по сравнению с твердым раствором более поляризуемым фуллереном С70,
что,  в  свою  очередь,  определяет  эффективность  предхроматографических
рекристаллизационных  методов  разделения,  фуллеренов,  основанных  на  равновесиях
типа твердое тело – жидкость.

Следует  отметить  немонотонную  температурную  зависимость  растворимости
индивидуального фуллерена С60 и легких фуллеренов (С60, С70) смеси, характерную для
всех  изученных  индивидуальных  кислот.  Равновесной  твердой  фазой  при  низких
(<500С)  температурах  являются  кристаллосольваты  постоянного  состава  С60*СnH2n-

1COOH (в случае систем С60-карбоновая кислота) или моносольваты твердых растворов
замещения  состава  (С60)х(С70)1-х*СnH2n-1COOH (в  случае  систем  фуллереновая  смесь-
карбоновая кислота).
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