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Взаимодействие Fe3(µ3-X)(µ3-AsCH3)(CO)9 (X = Se, Te) (1) с (C5H5)2Cr2(µ2-S)(µ2-StBu)
2 (2) приводит к образованию гетерометаллических кластеров (3) замещением одной CO
группы в (1) на мостиковый атом серы в (2) (Fe-S 2.35 A в X = Te):
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Реакция Fe3X(AsCH3)(CO)9 (X = Se, Te) с (PPh3)2Pt(PhC≡CPh) в MeCN приводит к
образованию комплексов (4)  содержащих фрагмент (PPh3)2Pt  связанный с атомами
железа через халькогенидные и AsCH3 мосты (Pt-Se 2.49, Pt-As 2.41 в X=Se):
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При термораспаде комплексов (4) происходит последовательное отщепление СО,
CH3 и PPh3 – групп с образованием состава PtFe2AsX. Такие составы могут
использоваться как толерантные к метанолу катализаторы восстановления кислорода в
топливных элементах.
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