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Гидроталькитоподобные слоистые двойные гидроксиды (СДГ) – природные или
синтетические материалы,  состоящие из  положительно заряженных бруситоподобных
слоев и анионов в межслоевом пространстве.  В последние десятилетия данный класс
материалов  вызывает  повышенный  интерес  исследователей  в  связи  с  широкими
возможностями его использования: в качестве катализаторов и их прекурсоров [1-3]. 

В настоящей работе синтезирован ряд железосодержащих СДГ с общей формулой
Mg ( 1 - x )FeyAl ( x - y)(OH)2(CO3)x / 2  ·  nH2O и  скандийсодержащие СДГ  с  общей
формулой  Mg ( 1 - x)ScyAl ( x - y )(OH)2(CO3)x/ 2  ·  nH2O,  где  y<x и  0<x<0,4.  Кислотно-
основные  свойства  образцов  были  охарактеризованы  с  помощью  тестовой  реакции
конверсии  метилбутинола  [4].  Данная  реакция  дает  возможность  оценить  кислотно-
основные  свойства  катализаторов  на  основании  распределения  продуктов.  На  всех
исследованных  железосодержащих  и  скандийсодержащих  СДГ  степень  конверсии
метилбутинола составляет более 90%, при этом 98% продуктов представлены ацетоном
и ацетиленом.  Это позволяет сделать заключение о выраженных основных свойствах
образцов.

Основность  СДГ  подтверждается  и  поведением  данных  катализаторов  в
конденсации  Кневенагеля  [5].  В  данной  работе  в  качестве  исходных  веществ  были
использованы  бензальдегид  и  малонодинитрил,  продуктом  конденсации  которых
является бензилиденмалонодинитрил. Все исинтезированные СДГ проявили достаточно
высокую активность в данном процессе: степень превращения достигала 80-90 % для
железосодержащих СДГ и 99% для скандийсодержащих.
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