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Применяется полуобратый метод Сен-Венана для удовлетворения граничных условий
на лицевых поверхностях в микрополярной теории призматических тонких тел с одним
малым размером постоянной толщины при классической параметризации области тонкого
тела, когда на тело действуют объемные силы и моменты и непрерывно распределенные
напряжения и моментные напряжения на лицевых поверхностях. Выведены уравнения
равновесия микрополярной теории призматических тел в моментах относительно любой
системы ортогональных полиномов, а также относительно системы ортогональных поли-
номов Лежандра.

При этом методе компоненты тензоров напряжений и моментных напряжений, кото-
рые не участвуют в граничных условиях на лицевых поверхностях, разлагаются в ряды по
рассматриваемой системе ортогональных полиномов, а остальные компоненты определя-
ются через них из уравнений так, чтобы они удовлетворяли указанным выше граничным
условиям.

Доказано, что этот метод представления компонент тензоров напряжения и моментных
напряжений эквивалентен методу разложения всех компонент этих тензоров по данной
системе ортогональных полиномов [1].

Заметим, что этот метод при построении классической теории (однослойных и много-
слойных) пластин постоянной толщины в случае отсутствия объемных сил применял В.В.
Понятовский в работах [2] - [6].
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