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Целью работы является получение низкочастотного колебательного спектра нативного коллагена первого типа и продукта его температурной денатурации нагрева, а также их последующее сравнение.
Измерения производились на спектрометре ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 в дальнем ИК диапазоне (от 50 до 600 см–1). При обработке- спектров использовался пакет программ OMNIC. Каждый спектр являлся результатом усреднения по 400 сканам интерферометра, спектральное разрешение составляло 2 см–1.

При нагревании до 50-60(С, коллаген изменяет свою структуру (денатурирует), превращаясь в желатин. Для исследования коллаген был спрессован в таблетки, после чего проводились измерения спектров. Далее эти же таблетки подвергались нагреву до нужной температуры, и проводились измерения спектров. Полученные спектры сравнивались. Проведен анализ спектральных изменений, связанных с температурной денатурацией.
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