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Искусственные алюморедкоземельные гранаты (АРГ) благодаря своим уникальным физическим, химическим и механическим свойствам нашли своё широкое применение в науке и технике. АРГ с общей формулой A3-xBxAl5O12 (где А и В – трехвалентные ионы редкоземельных элементов, 0≤x≤3) имеют симметрию Ia3d, а ионы редкоземельных элементов образуют гиперкагоме структуру. Благодаря наличию ионов редкоземельных элементов и своей структуре, для АРГ в низкотемпературной области могут быть характерны такие особенности как антиферромагнетизм, аномалии Шоттки [1,2] и необычные явления в виде скачков теплоемкости [3]. Несмотря на широкое применение кристаллов АРГ, теплоемкость многих кристаллов мало исследовалась до настоящего времени. 
В настоящей работе представлены результаты исследований теплоемкости АРГ (A и В = Y, Er, Ho) в температурном диапазоне от 1.9 до 220 К. На Рис. 1 приведены температурные зависимости теплоемкости в диапазоне температур 1,9-10 К.   Измерения проводились на установке PPMS. Полученные температурной зависимости теплоемкости в области низких температур были описаны суммой вкладов Дебая, Эйнштейна и Шоттки. Для расчета вклада Шоттки использовалась многоуровневая модель. 
[image: image1.jpg]C, nJ/(mg*k)

u
Iy =0
..'...lllllllll—-.=ii"

= \_”

ErO,6Y2,4AI5O12
Er Y ALO.

Er ALO_,

Ho Er ALO |
HO1 .5Y1 .5A|5O12





Рис. 1 Теплоемкость АРГ в диапазоне температур 1,9–10 К.
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