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Оружейная палата Московского Кремля — один из древнейших музеев России, явля-
ющийся важным этапом в развитии музейного зодчества. Современное здание, в котором
сейчас находится экспозиция, было возведено по проекту К.А. Тона в 1849—1851 годах в
так называемом «русском стиле». Несмотря на большую популярность музея, подробную
изученность его коллекции, долгую историю существования, описанную в разные пери-
оды А.Ф. Вельтманом [1], Г.М. Малицким [5], здание Оружейной палаты упоминается в
литературе редко, только в отдельных общих трудах А.С. Николаевой [6,7,8], М.Т. Май-
стровской [4], Т.А. Славиной[9].

Вопрос исследования первоначального оформления залов Оружейной палаты подни-
мался в литературе дважды. Первый раз, при реставрации интерьеров музея в 1983 году.
Второй — в 2002 году при изучении сотрудниками Музеев Московского Кремля докумен-
тов из РГАДА, архивов Московского Кремля и бывшего КГБ. Последнее, в свою оче-
редь, не упоминает результаты, полученные реставраторами в 1983 году. Причина этого
не известна, так как работы реставраторов были опубликованы в 1992 году. Эта статья
вышла в сборнике «Исследование, реставрация и использование интерьеров памятников
архитектуры» [10]. В ней были подробно описаны расчистки, которые доказывают, что
первоначально все стены были покрашены под разные сорта камня.

Было сделано около 200 расчисток в разных залах: в вестибюле, на большой лестнице,
на первом и втором этажах в парадных помещениях. В некоторых залах существовало от
пяти-шести до одиннадцати слоев. На штукатурку с блестящей поверхностью, полученной
после «предварительной загрунтовки и шпаклевки белилами» [10], наносился рисунок,
имитирующий различные виды камня.

Лабораторные исследования состава используемых материалов, выполненные хими-
ками-технологами, показали, что растворы всех образцов расчисток идентичны, и что
рассматриваемые красочные слои являются первоначальными. Таким образом, реставра-
торы предполагают, что расколеровка залов была создана в 1853—1855 годах, к моменту
открытия Оружейной палаты для публики.

Л.П. Кирилова и М.Н. Ларченко [2], написавшие в 2002 году статью по данным, най-
денным в архивах, доказывали, что по письменным свидетельствам при открытии музея
оформление залов было выполнено светло-жёлтым колером. Реставраторы же считают,
что охристый слой, который был обнаружен пробными раскрытиями в Серебряном и вто-
ром залах второго этажа, является предварительной окраской помещений до создания и
утверждения проекта по цветовому решению интерьеров парадных помещений Оружей-
ной палаты, скорее всего до 1853 года.

Таким образом, оказалось, что в документах покраска под разные сорта отделочного
камня не нашла отражения. Л.П. Кирилова и М.Н. Ларченко сообщают, что «уже в пер-
вый год существования палаты в новом здании дирекция музея не была удовлетворена
окраской залов, но не получила разрешения на ее изменение» [2]. Они полагают, что до
1861 года стены были выкрашены в один колер на клею и первый директор Оружейной
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палаты А.Ф. Вельтман просил разрешения изменить цвет стен, чтобы в каждом зале был
свой оттенок, что меняло бы восприятие экспозиции.

В документах, найденных Л.П. Кириловой и М.Н. Ларченко, упомянуты только кра-
сители на клею и масле. Результаты же реставраторов говорят о восковой живописи. На
основании этого можно сделать вывод, что письменные источники, подтверждающие рас-
краску под разные сорта отделочного камня, не сохранились.

Для доказательства точки зрения реставраторов необходимо обратиться к оформлению
интерьеров зданий рассматриваемого периода. Например, в это же время после пожара
восстанавливался Петровский путевой дворец в Москве, в котором техника нанесения ри-
сунка была очень похожа на оформление стен Оружейной палаты. После пожара в 1856
году также реставрировался Большой театр в Москве, плафон которого был расписан
восковыми красками, что говорит о распространенности техники восковой настенной жи-
вописи при декоре интерьеров в середине XIX века [3]. В это же время декорировалось
здание Нового Эрмитажа, построенное по проекту Лео фон Кленце, где была применена
роспись, имитирующая мрамор.

К сожалению, упомянутое исследование 1983 года было забыто и не отражается в
современных трудах, посвященных Оружейной палате. Архивы с полными данными ре-
ставрации не сохранились, сведения XIX века о первоначальной раскраске тоже не дошли
до нас, поэтому вывод об интерьерах можно сделать только на основании рассмотренной
статьи и исторического контекста, которые подтверждают, что первоначально стены были
оформлены под разные сорта камня.
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