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В 2015 г. автором в ходе специализированной учебной практики по поискам и раз-

ведке полезных ископаемых геологического факультета ПГНИУ совместно со студентами
Оксфордского университета проведено обогащение приповерхностного слоя современного
руслового аллювия р. Сизая. Отобрано 27 проб объемом 5 - 40 л. Обогащение проводили
по методике ПГНИУ на винтовом шлюзе диаметром 250 мм (ВШ-250) [2] и на канадском
лотке. Свободное золото извлечено в лаборатории осадочных полезных ископаемых (ЛО-
ПИ) ПГНИУ путем магнитной, электромагнитной сепарации и под бинокуляром Nikon
SMZ-745 по фракциям: >0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,1; <0,1 мм.

Промышленная россыпь золота р. Сизая (правый приток р. Енисей) по данным пред-
шественников установлена в пойме и второй надпойменной террасе. Плотик - трещинова-
тые метаморфические сланцы позднего кембрия. Золото локализовано в русловой фации
валунно-галечных глинистых отложений раннего плейстоцена мощностью 0,5 - 1,0 м. За-
балансовые запасы на 01.01.2002 года составляли 177 кг золота со средним содержанием
239 мг/мз. Россыпь расположена в охранной зоне реки Енисей и по экологическим огра-
ничениям недоступна для отработки [1].

В ходе исследованиями золото промышленной части россыпи не установлено. В совре-
менном русловом аллювии его содержание колеблется от 5 до 20 мг/м3. Преобладают ча-
стицы мелкого золото размером 0,5-0,1 мм. Выделенные частицы золота (30 шт.) изучены
на электронном стереоскопе Nikon SMZ 1500. В целом, доминируют золотины пластинча-
той и комковидной формы, а также частицы неправильного и уплощенного облика. Цвет
преимущественно ярко-желтый, золотисто-желтый. Присутствуют золотины с включени-
ями зерен кварца.

Количественная характеристика формы золотин определена их замером по трем на-
правлениям: a- длина, b - ширина, c - толщина; средняя масса знака золота в каждой
размерной фракции - M𝐹 , которая была взята по аналогии с изученными рядом объекта-
ми. Рассчитаны коэффициенты уплощенности по Н.Б. Вассоевичу (Купл), округленности
по Рейли (Кокр), сферичности по Крамбейну (Ксф), изометричности по К.В. Кистерову
(К𝐹 ) [3]. Средние значения составляют: уплощенности (5,18), округленности (0,07), сфе-
ричности (0,76), изометричности (0,33). Количественные характеристики формы частиц
золота типичны для металла косовых концентраций межгорных впадин горно-складчатых
областей.
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