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Полевые исследования отвалов проводились в 1992-93 гг. сотрудниками лаборатории
осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ) ПГНИУ. На россыпях Краснотурьинского райо-
на при обогащении извлекают золото средних и крупных классов. В техногенно-минеральные
образования (ТМО) поступает золото крупных классов: в сростках с кварцем, магнетитом
и другими минералами, частицы пластинчатой формы и пористое золото; также мелкое и
тонкое золото [2]. В отвалах, образовавшихся в результате работы гидравлик и драг, уже
начались геологические и геохимические процессы преобразование вещества [1]. Золото,
поступающее в ТМО, ведет себя как остальной материал осадков: «приспосабливается» к
новым условиям среды. Поэтому следует разделять золото, поступившее в ТМО - техно-
генное, и золото, образовавшееся (осажденное) в ТМО, - техногеогенное.

Основная масса металла, установленного в ТМО, сосредоточена во фракциях 0,5-0,08
мм. Золото имеет ярко-желтый, золотисто-желтый цвет. Поверхность частиц - неровная,
шероховатая, с ямками и дырками. Некоторые золотины покрыты пленками гидроксидов
железа, марганца, имеют следы ртути, срастания с сульфидами. Края загнутые, рваные,
реже относительно ровные, зазубренные [2]. Химический состав определен микрозондо-
вым анализом в секторе наноминералогии ПГНИУ профессором Б.М. Осовецким на ED-
спектрометре INCA ENERGY 350 («Oxford Instruments») на установке JSM 6390LV фирмы
JEOL. Для частиц золота характерно повышенное содержание элементов Cu, Ag, Au, Hg,
Pb. Пленки и налеты на поверхности золотин представлены элементами Al, Si, K, Fe. От-
мечено уменьшение пробности частиц.

В результате анализа золотоносных фаз [1]: частиц золота, пленок, примазок, коро-
чек и разнообразных частиц, с помощью современного оптического оборудования были
выделены техногеогенные образования: золото с пленками и наростами «нового» золота;
агрегированные или слипшиеся частицы золота; золото с пленками гидроксидов железа и
марганца; амальгамированные частицы с золотом разной формы; пленки золота и метал-
лов на шариках и палочках; пружинки и псевдоморфозы по зубчикам от медных молний.

Таким образом, в ТМО Северного Урала представлено огромное многообразие про-
явлений и форм нахождения золота. Изучение техногеогенного золота и процессы его
концентрации, осаждения или миграции могут позволить управлять процессом укрупне-
ния золота в ТМО.
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