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В докладе описывается методика и алгоритм одного из вариантов оценки эффектив-

ных механических характеристик композитных материалов в двумерном случае.

Эффективные механические характеристики - это свойства неоднородного материала,
при помощи которых можно, для моделирования, заменить неоднородный материал на
однородный [n3, n4, n6, n7]. В качестве примера используется резинокордный композит
[n1], однако алгоритм подходит для слоисто-волокнистых, дисперсных и других компози-
ционных материалов [n5].

Решается задача оценки эффективных механических характеристик для резинокордно-
го материала в двумерном случае. Эффективные характеристики оцениваются в нелинейно-
упругом виде, с учётом конечности деформаций. Результаты приведены в виде графика
зависимости эффективных модулей от соотношения толщины слоёв.

Проводится сравнение результатов решений задачи о поиске эффективных свойств ре-
зинокордного материала методом конечных элементов и методом спектральных элементов
в двумерном случае. Также проводится сравнение скорости работы программной реали-
зации решения такой задачи в двумерном случае. Сравнения проводится для линейно-
упругого вида эффективных механических характеристик, с учётом конечности деформа-
ций, приведены в виде таблицы.

Программная реализация данной задачи проведена с помощью профессионального ин-
женерного пакета прочностного анализа «Фидесис» [n2].

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №14-08-01191.
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