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Сегодня синтетические алмазы заменили природные во многих отраслях техники и в
ювелирном производстве. Производство синтетических алмазов осуществляется по двум
основным технологиям: HPHT и CVD. Современные синтетические бриллианты невоз-
можно отличить от природных, используя только бинокулярный микроскоп, поэтому гем-
мологические лаборатории активно применяют новейшие инструментальные методы и
разрабатывают методики диагностики. Особого внимания требуют образцы схожие по
одному из критериев: люминесценция, ИК-поглощение и включения. Включения. В «зону
риска» попадают чистые бриллианты. Отсутствие заметных включений под лупой 20*, и
тем более под микроскопом, почти гарантирует синтетичность. С другой стороны, рас-
пространены CVD-бриллианты с облакоподобными и рассеянными микровключениями
нераскристаллизованного углерода [1]. Облакоподобные включения в природных алма-
зах представлены микрозернами минералов, которые принимали непосредственное уча-
стие в росте кристаллов [2]. Инфракрасная спектроскопия. Большинство синтетических
бриллиантов относится к IIа типу (безазотные или малоазотные алмазы) по физической
классификации, реже встречаются индивиды Ib типа (с азотом только в виде одиночных
атомов, замещающих углерод в решетке алмаза) [2]. Природный алмаз может быть Ia, Ib,
IIa и IIb типов, безазотные кристаллы весьма редки. Однако, на практике встречаются и
природные, и CVD-кристаллы IIa типа [3]. УФ-люминесценция. Природные алмазы лю-
минесцируют в длинноволновом УФ-излучении обычно голубым или желтым, реже розо-
вым, оранжевым и зеленым цветом разной интенсивности. Флюоресценция CVD-алмазов
интенсивная красная, коричневая, всегда проявляется и в коротковолновом, и в длинно-
волновом диапазонах [4]. В «зону риска» попадают бриллианты с интенсивным желто-
зеленым, зеленым, оранжевым свечением и алмазы инертные под УФ-лучами. Таким об-
разом, известные диагностические характеристики синтетических CVD-алмазов иногда
могут встречаться и в природных кристаллах. Предложенные на рынке портативные диа-
гностические приборы не решают полностью задачу диагностики, т.к. основаны на одном
из свойств алмаза. Только эксперт на базе комплексного анализа данных может провести
достоверную диагностику.
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