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В настоящее время изделия из поли-3-оксибутирата (ПОБ) находят широкое приме-
нение во многих разделах биологии и медицины. Этот полимер, получаемый микробио-
логическим путем с помощью штамма-продуцента, является перспективным сырьём для
создания биомедицинских изделий, не вызывающих иммунной реакции организма. Созда-
ние биосовместимых и биодеградируемых материалов является важнейшей частью реге-
неративной медицины. Эти материалы используются для восстановления поврежденных
органов и тканей. В качестве подложки для посева и инкубации клеток и, в дальнейшем,
для восстановления целостности ткани, можно использовать не только цельные матриксы,
но и пористые микросферы.

Целью данной работы было изучение пролиферативной активности клеток на поверх-
ности пористых микросфер из ПОБ различного диаметра.

Для создания микросфер использовалась техника эмульгирования гомогенизирован-
ной смеси раствора ПОБ с карбонатом аммония (5% w/v), использовавшегося в качестве
порообразователя, в растворе ПВА (1%). Изменение скорости эмульгирования и концен-
трации раствора полимера позволяет менять размеры получаемых частиц.

С помощью MTT-теста была исследована биосовместимость in vitro полученных ча-
стиц. В течение недели на микросферах различных диаметров (100, 250 и 1000 мкм) куль-
тивировали две линии клеток: фибробласты зелёной мартышки COS-1 и мезенхимальные
стволовые клетки, выделенные из костного мозга крысы. По результатам теста было вы-
явлено, что на всех микросферах клетки активно пролиферируют.

Для изучения характера роста клеток на сферах, спустя неделю инкубации, были по-
лучены фотографии образцов методом сканирующей электронной микроскопии. На по-
лученных снимках видно, что клетки распластываются по поверхности микросферы и
формируют монослой. Микросферы со средним диаметром около 100 мкм показали спо-
собность образовывать небольшие агрегаты, соединенные клетками.

Таким образом, было доказано, что микросферы можно использовать в качестве под-
ложки для инкубации клеток. Для дальнейшего изучения характера роста клеток на мат-
риксе из микросфер, а также возможности использования данной технологии для реге-
нерации тканей в дальнейшем будут проведены эксперименты in vivo на лабораторных
животных.
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