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Трубка Лахтоёки (поле Каави-Куопио) характеризуется наиболее высокой алмазонос-
ностью (в среднем 0,306 карат/т) среди известных кимберлитовых тел Финляндии [2]. В
данной работе исследованы петрогеохимические и минералогические особености образцов
вулканокластических кимберлитов, слагающих основной объем трубки [2].
Изученные породы сложены порфировым вкрапленниками (до 4-6 мм) полностью изме-
нённого оливина, реже [U+2500] пикроильменита, иногда [U+2500] флогопита и граната,
а также автолитами размером до 3 см , погруженными в мелкозернистую связующую мас-
су из серпентина, карбоната и флогопита, содержащую мелкие (<50 мкм) зерна оксидных
минералов, реже - зерна Sr-содержащего апатита и барита.
По данным рентгенофлюоресцентного анализа (спектрометр XRF-1800 Shimadzu) кимбер-
литы трубки содержат (мас.%): 22,83 MgO; 7,39 Fe2O3S; 4,0 CaO; 1,08 К2О; 1,07 TiO2 и от-
носятся к умереннотитанистому типу по классификации [1]. Для кимберлитов характерно
высокое содержание SiO2 (48,3 мас.%), что обусловлено высокой степенью контаминации
брекчии коровым материалом.
Определение концентрации редких элементов на масс-спектрометре Agilent 7700e ICP-
MS показало, что изученные кимберлиты характеризуются сравнительно невысоким со-
держанием редкоземельных элементов (ΣREE = 151 ppm) при преобладании элементов
цериевой подгруппы (La/Sm = 11,31; Gd/Yb = 2,51).
Распространенные в кимберлитах трубки крупные (до 4 мм) округлые зерна ильмени-
та и их обломки обычно резорбированы и характеризуются высоким содержанием MgO
(13,6-14,8 мас.%) при варьирующем количестве Cr2O3 (0,3-2,6 мас.%) и низком содержа-
нии Fe2O3 (до 3,0 мас.%). От центра к краю некоторых из них содержания MgO и Cr2O3

увеличиваются. Вокруг пикроильменитовых зерен развиты каймы Mg-содержащего мар-
ганцовистого ильменита (MnO 7,5-9,7 мас.%, MgO 4,4-4,5 мас.%), иногда Nb-содержащего
рутила и титанита.
Мелкие зерна оксидных минералов собственно кимберлитового генезиса, рассеянные в
связующей массе пород, представлены хромшпинелидами и рутилом, реже титаномагне-
титом. Хромшпинелиды (зерна до 25 мкм) обычно гомогенны и по составу соответству-
ют Ti-содержащему алюмомагнезиохромиту (39,4-45 мас.% Cr2O3, 11-14,9 мас.% Al2O3,
5,3-7,1 мас.% TiO2, 12,7-14,2 мас.% MgO; Cr# = 64−73,3). Некоторые зерна зональны: к
краю количество Cr2O3 снижается (до 28,8 мас.%), а содержания TiO2, Fe2O3 и особенно
Al2O3 увеличиваются (до 19,3 мас.% Al2O3; Cr# = 50). Для рутила (зерна до 10 мкм) ха-
рактерны примеси Nb2O5 (1,6-3 мас.%) и FeO (1,3-1,8 мас.%).
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