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Особенностью системы Pt-Bi является наличие у фазы PtBi2 нескольких полиморф-
ных модификаций: 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿-PtBi2, которые стабильны в разных температурных интерва-
лах [4]. Хорошо изучены кристаллические структуры только двух модификаций: 𝛼-PtBi2
и 𝛽-PtBi2 [1, 2].

Целью настоящей работы было изучение фазовых переходов, пределов устойчивости
фаз, решение структур высокотемпературных модификаций PtBi2.

Для решения поставленной задачи были синтезированы три модификации: 𝛽, 𝛾, 𝛿-
PtBi2. Полученные фазы исследованы методом рентгенофазового анализа и сканирующей
электронной микроскопии.

Для изучения фазовых переходов в системе синтетические фазы исследованы метода-
ми термического анализа и терморенгенографии. Для предотвращения окисления экспе-
рименты проводились в атмосфере аргона.

На термо-ретгенограмме кубическая 𝛽-PtBi2 фаза существует в температурном интер-
вале от 100 до 500oC. Начиная с 260oC, наряду с пиками кубической фазы, появляются до-
полнительные пики гексагональной модификации, постепенно увеличивая интенсивность.
Выше 500oC пики кубической фазы отсутствуют. В температурном интервале от 600 до
630oC установлен еще один структурный переход, и образование второй гексагональной
модификации.

Данные термического анализа состава PtBi2 подтверждают полученные нами выводы
и устанавливают полиморфные переходы исследуемого соединения.

Минерал инсизваит PtBi2 открыт в 1972 г. Он изоструктурен с синтетической фазой
𝛽-PtBi2 - имеет кубическую сингонию, пр. гр. Pa3, структурный тип пирита [3].

На основе полученных нами результатов можно сделать вывод о том, что инсизваит,
является минералом-геотермометром и по его наличию в геологической системе можно
предполагать определенные температурные диапазоны обстановок минералообразования.
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