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Большим разнообразием минералов меди с необычными кристаллическими структу-
рами характеризуются фумаролы Второго шлакового конуса вулкана Толбачик. Однако
изучение магнитных свойств на природных образцах минералов затруднено из-за наличия
примесей. Перспективным представляется направление по получению чистых синтетиче-
ских аналогов минералов для последующего изучения физических свойств.
В лаборатории кафедры кристаллографии Санкт-Петербургского Государственного Уни-
верситета в ходе высокотемпературного синтеза методом газотранспортных реакций в
тройной системе CuO-V2O5-CuCl2 были получены кристаллы синтетического соедине-
ния Cu9O2(VO4)4Cl2, структурного аналога минерала ярошевскита [1]. Кристаллическая
структура нового соединения была уточнена в программе SHELX в пространственной
группе Р -1, a = 6.476(2) Å, b = 8.344(2) Å, c = 9.207(2) Å, 𝛼 = 105.172(3)о, 𝛽 = 96.211(4)о, 𝛾
= 107.648(3)о, R1=0.028. Кристаллическая структура Cu9O2(VO4)4Cl2 представляет собой
трехмерный каркас, состоящий из ортованадатных комплексов [VO4]3- и цепочек [O2Cu6]8+

из оксоцентрированных тетраэдров [OCu4]6+, вытянутых вдоль оси а, а также дополни-
тельных позиций меди, не входящих в оксокомплексы. Цепочки [O2Cu6]8+ представляют
собой фрагменты сетки кагомэ, преставляющую собой интересную конструкции в контек-
сте изучения магнитных свойств.
Взаимосвязь кристаллической структуры и свойств вещества хорошо прослеживается на
примере магнетизма, характерного для исследуемого синтетического аналога. В докладе
будут представлены результаты измерения магнитной восприимчивости в зависимости от
температуры и внешнего магнитного поля, а также структурные особенности влияющие
на данный характер магнитного поведения [2].
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Рис. 1. Общие проекции кристаллической структуры Cu9O2(VO4)4Cl2 вдоль осей b и a. Cu-Cl
связи не показаны для ясности. VO4 тетраэдр = синий; CuOn многогранник = голубой; OCu4
тетраэдрическая единица = красный цвет.
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