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В последнее время в связи с повышенным интересом к созданию новых функцио-
нальных материалов обладающих ионообменными, магнитными, пьезоэлектрическими и
другими перспективными свойствами, внимание исследователей привлекают природные
объекты - минералы и их синтетические аналоги с «гибкими» катионными каркасами,
демонстрирующими возможность широких изоморфных замещений.

Целью данной работы было получение фосфатных аналогов минерала элленбергерита,
(Mg,Ti,Zr,�)2Mg6(A1,Mg)6(Si,P)2Si6O28(OH)10, являющегося акцессорной фазой высоко-
барных (25-30 кбар), среднетемпературных (700-800˚С) метаморфических пород [1]. Ана-
лиз литературы показал, что получение фосфатных, ванадатных и арсенатных аналогов
структурного типа элленбергерита возможно в гидротермальных системах при темпера-
турах от 180∘ С [2, 3]. Поисковый синтез проводился в многокомпонентных системах (Ni,
Cu) - (Li, Cs, Na) - P - B при варьировании мольных соотношений компонентов, концен-
траций растворов и температуры в интервале 210-240∘С. Полученные кристаллические
фазы и порошки исследовали методами РФА и РСА. Составы и морфология полученных
фаз анализировались на сканирующем электронном микроскопе (Jeol JSM-6480LV, энер-
го-дисперсионный спектрометр Oxford X-MaxN). По данным РФА было показано, что в
фосфатных системах с никелем при мольных соотношениях Ni:P в интервалах (3-7):(4-6),
с щелочными катионами цезием, натрием, литием, калием и при варьировании минерали-
заторов, B2O3, Na2MoO4, Na2CO3, KF·2H2O, Li2CO3 кристаллизуются элленбергеритопо-
добные фазы. Варьирование типа реактива - источника переходного металла (нитрат, кар-
бонат и хлорид никеля)- не влияет на стабильность получения фаз c каркасом, подобным
элленбергеритовому в исследуемых системах. В работе будут представлены результаты
изучения кристаллической структуры Na, Ni- содержащей оксосоли фосфора, характери-
зующейся по предварительным данным следующими параметрами элементарной ячейки:
a=b= 12.4802 (2) Å, c= 4.9477 (1) Å, 𝛼=𝛽=90∘, 𝛾=120∘.
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