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Исследуется сдвиговое нагружение тонкого адгезионного слоя в слоистом композите.
Для описания взаимодействия слоя с консолями применяется концепция «слоя взаимо-
действия», развитая в работах [1-3,5]. Деформации в телах слоистого композита опреде-
ляются согласно теории типа Тимошенко [4], то есть учитываются сдвиговые деформации
и повороты нормалей в теле. Представленная в дифференциальной форме постановка
задачи рассматривается в случае плоской деформации для консолей с одинаковыми ме-
ханическими свойствами и высотами. Проводится сравнение полученных аналитических
решений в рамках упрощающих гипотез и численного решения задачи, полученного ме-
тодом конечных элементов с квадратичным законом распределения поля перемещений на
элементе. Также показано, что, используя в качестве критерия разрушения адгезионного
слоя произведение приращения его удельной свободной энергии на толщину, называемое
энергетическим произведением [5], возможно проводить прочностные расчеты, принимая
значение толщины из некоторого диапазона. При этом величина энергетического произ-
ведения практически не изменяется.
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