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В работе исследуется влияние образцов вертикально-ориентированных многостенных

углеродных нанотрубок на рост бактерий E.Coli штамма M17. Образцы вертикально-ори-
ентированных многостенных нанотрубок созданы методом термического осаждения из га-
зовой фазы [1]. В работе исследовались три образца: ФП-336 (1), ФП-340(2), ФП-341 (3).
Первый и третий образцы в отличие от второго содержат на поверхности незначительное
количество неориентированных углеродных нанотрубок в виде рыхлой углеродной массы.

Для тестирования роста бактерий E.Coli на образцах готовились пробирки с мясопеп-
тонным бульоном (МПБ LB по Lennox, Диаэм). Предварительно простерилизованные
образцы с углеродными нанотрубками на пластинках кремния помещались в стеклянные
пробирки с МПБ, туда же высевалась культура бактерий, приготовленной из препарата
«Колибактерин» (Колибактерин сухой (Colibacterin siccum)). Сухое вещество препарата
разводилось в 15 мл стерильной дистиллированной воды. Культура готовилась из 0.1 мл
начального раствора препарата «Колибактерин» разведением в 10-4, 10-7, 10-10 от началь-
ного объема в дистиллированной воде. Образцы отбирались равными по массе 0.015 г.
После суточной выдержки в термостате (ТС-1/80 СПУ), при t=37∘С. Для определения
плотности бактерий в пробирках с МПБ использовался денситометр (Densilameter II -
Mikrolatest).

В результате эксперимента выявлена зависимость плотности бактерий после суточного
посева от номера образца. Получено, что у первого образца объемная плотность колоний
после суточной инкубации составила 5.2∙108 клеток/см3, у второго - 2.1∙108 клеток/см3,
а у третьего 4.2∙108 клеток/см3. Вероятнее всего второй образец, содержащий на поверх-
ности рыхлую углеродную пленку менее других способствовал росту бактерий E.Coli на
своей поверхности.
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