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Актуальность. Коллаген - основной структурный белок соединительной ткани, вы-
полняющий важные биохимические функции, основной из которых является репаратив-
ная, которая позволяет заживлять раны и другие дефекты, помимо этого активизирует
пролиферацию и дифференцировку фибробластов и эпителия, усиливает синтез собствен-
ного коллагена [1, 2].

Цель. Оценить эффективность применения модифицированной коллаген-ламинино-
вой матрицы с активным антисептическим компонентом - гидрогелем на основе полигуа-
нидина при раневых дефектах кожного покрова.

Материалы и методы. При сочетании методик экстрагирования коллагена из сухо-
жилий хвостов крыс, получения коллагеновых подложек, культивирования кератиноцитов
линии HaCaT на коллагеновой матрице с последующим децеллюлированием создан компо-
зитный материал, содержащий коллаген I типа и ламинин. Для модификации, полученной
тканеинженерной конструкции предлагается антисептический компонент - гидрогель на
основе полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.

Результаты. Коллаген-ламининовая матрица с антисептическим компонентом, в ка-
честве которого выступает гидрогель на основе полигуанидина, обладает высокой эф-
фективностью ранозаживления, способствуя стимулированию репаративных процессов,
сокращает сроки лечения и воспалительные реакции в ране.

Выводы. 1. Получен модифицированный биодеградируемый композитный материал,
обладающий регенеративными и антисептическими свойствами. 2. Показано восстановле-
ние целостности кожного покрова и снижение воспалительного процесса в ране.
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