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Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) среды является важным факто-
ром, характеризующим метаболическую активность микроорганизмов [1]. Рост бактерий
в анаэробных условиях сопровождается падением ОВП, что указывает на восстановитель-
ные процессы, связанные с формированием конечных продуктов брожения, в том числе и
биоводорода (H2) [1]. Образование H2 в Escherichia col i связано с деятельностью формиат-
водород-лиазных (ФВЛ) комплексов и соответствующих ферментов - гидрогеназ, которые
катализируют окислительно-восстановительную реакцию: 2H++2e-→H2 [1, 2].

В данной работе исследовано влияние наночастиц (НЧ) серебра на ОВП среды и выде-
ление H2 грамотрицательными бактериями Escherichia coli K-12 и Salmonella typhimurium
MDC 1759. Бактерии выращивались в анаэробных условиях на пептонной среде при 37 oC
и pH 7.5 [2]. ОВП среды определяли с использованием платинового (ЭПВ-01) электрода
[2]. НЧ серебра (“Тонус-Лес”, Армения) добавляли непосредственно в пептонную среду в
концентрации 10-30 мкг/мл.

Анаэробный рост E. coli и S. typhimurium сопровождался снижением величины ОВП
от +120 мВ в начале лаг-фазы роста до отрицательных значений: -580 и -430 мВ, соответ-
ственно. Снижение ОВП указывает на рост интенсивности восстановительных процессов,
что является характерным для метаболических процессов при анаэробном росте бактерий
и для производства Н2 [1, 2]. Культивирование бактерий в присутствие НЧ серебра при-
водило к замедлению падения ОВП. При добавлении в среду роста бактерий 10 мкг/мл
НЧ серебра величина ОВП E. coli и S. typhimurium снижалась до -410 и -280 мВ, соот-
ветственно. Связь между падением величины ОВП и производством H2 была показана
ранее для разных бактерий [1]. НЧ серебра полностью ингибировали производство H2 в
S. typhimurium и 5 раз подавляли данный процесс в E. coli, что может быть связано с
ингибированием активности гидрогеназ и ФВЛ комплексов.
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