Продукты кислотного гидролиза полимерных производных госсипола, образующиеся в условиях, имитирующих кислую среду желудка
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Цель работы заключается в выяснении и характеристике химической природы веществ, отщепляющихся при кислотном гидролизе полимерных лекарств, содержащих в своем составе нафтальдегид госсипол [1]. В качестве полимеров-носителей токсина госсипола были использованы диальдегидполисахариды: диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза и диальдегиддекстран. Окисление исходных носителей осуществляли периодатным методом по реакции Малапрада. Существует три основных сайта, по которым происходит присоединение нафтальдегида к диальдегидполисахаридам: по окисленным, неокисленным звеньям, а также в реакцию могут вступать  циклические полуацетали [2]. В качестве модельной реакции при исследовании химической структуры продуктов, полученных при присоединении госсипола к полимерному носителю использовали реакцию взаимодействия последнего с глюкозой в водных и неводных средах. Реакцию проводили в боратном буфере, в котором полисахариды образуют комплекс, который использовали в качестве ориентанта присоединения нафтальдегида к ангидроглюкозному звену. Для характеристики продуктов кислотного гидролиза в условиях, моделирующих среду желудка использовали такие методы исследований как 13C NMR, MALDI TOF масс-спектрометрию и GPC.
В результате исследования было выяснено, что при кислотном гидролизе токсин хлопчатника – госсипол не отщепляется от носителя – диальдегидполисахарида. При этом образуется смесь окисленных продуктов агоссипола, которые не содержат альдегидных групп. Лекарственные системы прививочного типа с полимерными носителями – диальдегидкарбоксиметилцеллюлоза (ДАКМЦ) и диальдегиддекстран (ДАД), содержащие госсипол, можно рассматривать в качестве полимерных пролекарств, которые в результате гидролиза выделяют нафтохиноны с пониженной токсичностью [3].
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