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В реакции гидросилилирования наибольшую активность показывают катализаторы на основе комплексов платины. К их числу можно отнести такие катализаторы, как катализаторы Спейера H2[PtCl6] и Карстеда [Pt2(DVTMS)3] (DVTMS – 1,3-дивинил-1,1,3,3-тетраметилдисилоксаном), показывающие большое число каталитических циклов, но довольно низкую селективность и образование различных побочных продуктов. 
Решить данную проблему позволяет синтез объемных диалкилбиарилфосфиновых и N-гетероциклических комплексов (в основе для построения которых лежат такие природные соединения, как производные пурира: кофеин, теорбромин, теофиллин) на основе платины. Использование стерически затрудненных лигандов в составе катализаторов позволяет повысить селективность и число каталитических циклов путем создания кинетических барьеров для агломерации частиц Pt(0).
Стоит отметить уже полученные диалкилбиарилфосфиновые комплексы 1,2 и 5 (рис.1.), показывающие высокий выход основного продукта и повышенную селективность (по сравнению с каталитической системой Карстеда) в результате реакции гидросилилирования фенилацетилена дифенилсиланом.[1]
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 Также стоит отметить созданные N-гетероциклические карбеновые комплексы, устойчивые к воздуху и влаге, на основе платины 10а-10f (табл.1.), которые регио- и хемоселективно катализируют гидросилилирование некоторых терминальных алкенов.[2]
Табл. 1. Синтез карбеновых комплексов
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¥l All yields are for isolated. pure compounds.
1l Performed only once.
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Рис. 1. Диалкилбиарилфосфиновые комплексы Pt(0) 1a-3a
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