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Проведен анализ методов прогнозирования долговечности герметизирующих и тенто-
вых конструкций и материалов для тентов. Предложено заменять процесс случайного
ветрового нагружения эквивалентным нагружением по величине вносимой энергии. На
основе разработанных методик оценки эксплуатационных факторов, определен режим на-
гружения мягкого ограждения ветровыми нагрузками и рассчитана интенсивность уль-
трафиолетовой радиации для лабораторных испытаний. Определены закономерности по-
ведения герметизирующих и тентовых материалов при многократном нагружении и при
совместном действии многократного нагружения с ультрафиолетовым облучением. Пока-
зана большая значимость многократного нагружения по сравнению со статическими на-
гружением. При совместном действии многократного нагружения и ультрафиолетовой ра-
диации прямолинейная зависимость выносливости от нагрузки имеет излом, соответству-
ющий некоторой критической нагрузке. При изменении интенсивности ультрафиолетово-
го излучения прямые выносливости сдвигаются практически параллельно относительно
первоначального положения, в сторону больших значений выносливости - при уменьше-
нии интенсивности, и меньших - при увеличении интенсивности. Результаты исследований
показали аддитивный характер совместного действия солнечного излучения и многократ-
ного нагружения. На основании полученных закономерностей поведения тентовых и гер-
метизирующих материалов в условиях многократного нагружения и ультрафиолетового
излучения, определен лабораторный режим испытания, эквивалентный по уровню вно-
симого разрушения эксплуатационному режиму, включающему действие многократных
нагрузок и ультрафиолетовой радиации. На основе эквивалентного ускоренного режима
испытаний и характеристик эксплуатационного режима нагружения и облучения предло-
жен метод оценки долговечности герметизирующих и тентовых материалов. Сопоставле-
ние данных оценки долговечности материалов по разработанному методу с эксплуатаци-
онными данными показало удовлетворительную точность метода и подтвердило принятую
гипотезу исследований.
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