Лазерно-активные среды на основе полупроводниковых квантовых точек со структурой ядро (CdSe), ядро-оболочка (CdSe/CdS).
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Одной из ключевых проблем оптико-электроники является создание лазерно-активных сред с изменяемой частотой излучения [n1,2]. В качестве решения могут выступать полимерные среды, активированные полупроводниковыми квантовыми точками. Наиболее широкое применение находят нанокристаллы селенида кадмия, так как они способны флуоресцировать во всей видимой области спектра [n3]. В работе основным методом получения квантовых точек являлся метод осаждения. Этот вид синтеза достаточно прост, не требующий создания инертной атмосферы, и температура процесса не превышает 200 °С. 
В результате работы были получены коллоидные растворы квантовых точек селенида кадмия в водно-этанольной среде, в диэтиленгликоле и глицерине с размерами от 1 нм до 5 нм, которые способны люминесцировать в диапазоне от 521 нм до 630 нм. Квантовый выход люминесценции при наращивании на ядро (CdSe) оболочки из сульфида кадмия увеличивается с 3,5% до 20%.
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