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Сухие строительные смеси (ССС) - это сложные многокомпонентные системы, приго-
товленные в заводских условиях, оптимального состава вяжущих веществ, заполнителей,
наполнителей и функциональных добавок. Введение минеральных тонкодисперсных на-
полнителей в состав таких смесей влияет на процессы твердения [1].

Существенное влияние на физико-механические свойства ССС смесей для напольных
покрытий оказывают зерновой состав и вид наполнителя. Введение взамен части мел-
кого заполнителя песка из дробленых горных пород или отсевов дробления, приводит к
увеличению прочности состава без увеличения водопотребности [2].

Подбор состава сухой смеси включает в себя рациональное соотношение между ком-
понентами, что обеспечивает необходимое качество при минимальном расходе наиболее
дорогостоящих составляющих.

Применение химических добавок для регулирования свойств растворных смесей и за-
твердевших растворов является традиционным научно-техническим направлением в ма-
териаловедении [3].

При проведении исследований применялись функциональные добавки трех основных
групп: водорастворимые модифицированные эфиры целлюлозы (Maсellose FMC 60150),
редиспергируемые полимерные порошки (Vinnapas 5111L) и суперпластификаторы (С-
3, Melflux 558), а также вспомогательные добавки (Vinapor DL 9010- антивспениватель,
Starris 3003Г - стабилизатор) [4].

Введение данных добавок придает пластичность растворной смеси за счет уменьшения
водопотребности, увеличивает прочность на изгиб и сжатие, повышает адгезию к основа-
нию, а также повышает стойкость к истиранию.

По предварительным результатам исследований можно сделать вывод, что эффектив-
ными способами модификации цементно-песчаных смесей для напольных покрытий яв-
ляется использование заполнителя оптимального зернового состава и добавок в соответ-
ствующих пропорциях.
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