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Актуальность работы заключается в важности изучения фазовых отношений в ря-
дах твердых растворов палладиевых минералов [2, 3]. В нашей работе проводится анализ
синтетических и природных образцов с помощью порошкового рентгенофазового и рент-
геноструктурного анализа, а также электронно-зондового микроанализа и сканирующей
электронной микроскопии. Это важно для предсказания стабильных минеральных ассоци-
аций в природных условиях. Также данные могут быть использованы при моделировании
условий возникновения и накопления платиноидов в природе. Это особенно актуально в
настоящее время ввиду важности использования платиноидов в современной технике и
технологиях.

Методами сканирующей электронной микроскопии и микрозондового анализа проведе-
но исследование составов арсенидов и стибнидов палладия, отобранных на месторождении
Каареоджа Ривер, Финляндия. По результатам данных экспериментов были рассчитаны
эмпирические формулы исследуемых фаз [1]. Рентгено-дифракционными методами уста-
новлены их кристаллохимические характеристики. Проведено уточнение кристаллической
структуры минерала изомертиита.

Проводится синтез аналогов минералов в ряду составов Pd8Sb3 - Pd8As3 с разным
соотношением Sb:As.

По результатам экспериментальных исследований оценивается область устойчивости
структурных типов в зависимости от содержания Sb и As.
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