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При изучении геммологических образцов, одной из основных задач, стоящих перед
исследователем, является определение степени их облагораживания. Облагораживание -
это процесс улучшения основных геммологических характеристик минерала вследствие
физико-химической обработки. Среди основных методов можно выделить облучение, тер-
мическую обработку, покрытие, заполнение трещин, лазерное сверление. Но на сегодняш-
ний день существует ограниченное количество методик, позволяющих определить степень
облагораживания драгоценного камня, поэтому разработка новых подходов является важ-
ной задачей современной геммологии.

В рамках данной работы были исследованы особенности изменения кристаллической
структуры минералов группы турмалинов вследствие их термической обработки. Для ха-
рактеристики образцов наиболее предпочтительными являются неразрушающие методы
исследований ввиду высокой стоимости сырья. Поэтому для изучения объектов были
использованы следующие способы анализа: инфракрасная спектроскопия, рамановская
спектроскопия, электронная спектроскопия UV-VIS-NIR. Было выдвинуто предположе-
ние о возможности определения термического облагораживания турмалинов, при приме-
нении данных аналитических методов. Для выполнения поставленной задачи было отобра-
но четыре образца рубеллита, которые изучались до и после их термической обработки в
температурном диапазоне 400-600∘С, как было предложено в предыдущих исследованиях
(Merkel&Breeding 2009). При сравнении результатов с существующими экспериментальны-
ми данными (Maneewong 2016), было обнаружено незначительное изменение в поведении
спектров, из чего можно сделать предположение, что на сегодняшний момент нельзя точно
определить степень термического облагораживания минералов группы турмалинов, при
применении стандартных геммологических методов исследования.
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