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Пегматитовое проявление Амиго расположено на территории Таджикистана в Северо-
Восточной части Памира. Этот район сложен мраморами, кристаллическими сланцами
и гнейсами сарыджилгинской свиты протерозойского возраста (PR3sr), местами прорван-
ными телами амфиболитов, гранитов и гранит-пегматитов [4,1].

Самым распространенным сульфатом данного пегматита является гипс, заполняющий
миароловые полости и трещины. Он образовался последним среди всех минералов. Обра-
зование гипса не связано с пегматитовым процессом, источником его были вмещающие
пегматит ангидритовые толщи.

Наиболее распространенным фосфатом пегматита Амиго является гидроксил-апатит.
Данный гидроксил-апатит содержит довольно высокие концентрации серы - до 4,42 мас. %
SO3. Типичный состав апатита: Ca4.8[(PO4)2.7(SO4)0.2](OH). Такие высокие концентрации
сульфат-иона не характерны для апатитов гранитных пегматитов.

Схожие высоко-сернистые апатиты найдены в скарнированном ксенолите в префектуре
Тадано, Япония [5]. Данный гидроксил-апатит с высоким содержанием SiO2 содержит SO3

1,44-7,32 мас. %. Типичный состав: Ca5[(PO4)1.3(SiO4)0.9(SO4)0.4(CO3)0.5](OH0.6Cl0.3F0.1).
В СВ части пегматита вдоль осевой зоны довольно крупные участки сложены флю-

оритом, прозопитом, кридитом, каолинитом и частично измененным топазом. Прозопит
имеет состав: Ca1,01Al1,99F4,25(OH)3,75.

На контактах мраморов с пегматитовой жилой наблюдается актинолит-диопсидовая
оторочка, далее - зона, в которой развиты светло-серые прозрачные призматические кри-
сталлы скаполита. Скаполит содержит (мас. %): Na2O 8,33-8,49; СаО 7,77-7,87; K2O 1,05-
1,13; Al2O3 22,30-22,34; SiO2 53,17-53,3; SO3 0,62-0,75; Cl 2,06-2,14. Состав отвечает мариа-
иту: Na2,55Ca1,45Al3,12Si7,88О24[Сl0,75(SO4)0,16(CO3)0,1]

Состав скаполита из расположенного рядом месторождения ювелирного скаполита Ку-
курт отличается существенным преобладанием натрия над кальцием и полным отсутстви-
ем сульфат-аниона. Его состав: Na3,41Ca0,47Al3,49Si8,17О24[Сl0,87(CO3)] [3].

Скаполит из жильного тела в Сольбельдерском поле редкометальных пегматитов Сан-
гиленского нагорья Тувы во всех частях имеет однородный химический состав, который
отвечает миццониту с 1,16-1,47 % H2O и 4,17-4,39 % CO2 в анионной части. Его состав
характеризуется сильным преобладанием кальция над натрием: СаО 16,31-16,65 мас. %;
Na2O 3-3,29 мас. %. Также в сравнении со скаполитом пегматита Амиго имеет более низкие
содержания SO3 (0-0,01 мас. %), Cl (0,08-0,11 мас. %) [2].
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