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С целью изучения гидротермального переноса палладия хлоридными флюидами по-
ставлен ряд экспериментов по растворению металлического палладия и Au-Pd сплава в
растворах HCl - NaCl при 450 ∘ C / 1000 бар.

Миграция палладия во флюидах при T>300∘С в широком интервале солёности (кон-
центрации хлорид-иона от 0.3 до 10 моль/кг H2O) в основном осуществляется в виде
комплекса PdCl42- [1]. Растворение палладия при заданных условиях отвечает реакции:

Pd(cr) + 2 HCl(aq) + 2Cl-=PdCl42- + H2(aq) lg K∘
Pd (1)

Термодинамические свойства частицы PdCl42- рассчитывались нами не только напря-
мую из реакции (1), но и с использованием данных по термодинамике хлоридных ком-
плексов золота [3] из следующих соотношений:

Pd(cr) + 2AuCl2-= 2 Au(cr) + PdCl42- lg K∘
Pd-Au (2)

2 Au(cr) + 2 HCl(aq) + 2 Cl-=2 AuCl2- + H2(aq) lg K∘
Au (3)

Содержания подвижных форм Pd и Au в растворах измерялись при помощи ICP-MS,
производился контроль по методу потери массы.

По результатам опытов рассчитано значение lg K ∘
Pd для реакции (1). Равновесные

условия были достигнуты в восстановительной среде (m(H2) > 0.05) и в опытах продол-
жительностью от 7 суток, соответствующая величина lg K ∘

Pd = -3.3±0.6. Опыт с Au-Pd
сплавом даёт величину lg K ∘

Pd = -5.5 (рассчитано в предположении идеального раство-
ра для сплава Au-Pd). Исходя из этих данных можно полагать, что истинное значение
константы реакции (1) при 450∘С/1000 бар находится в диапазоне от -5.5 до -3.3. Это
несколько ниже, чем было определено нами ранее (lg K ∘

Pd = -3.1) [2]. Вместе с тем,
установленный в настоящей работе диапазон значений K ∘

Pd существенно (на ∼2 - 4 л.е.)
превышает значение константы из [1].

Полученные нами данные дают основание говорить о значимом гидротермальном пе-
реносе палладия в кислых хлоридных и хлоридно-сульфидных растворах при высоких
(сверхкритических) температурах и давлениях.
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