Геометрия поверхностной энтропии смешения за счёт роста фрактальных структур на поверхности стали при лазерной абляции
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В продолжении работы [1] исследований дендритных структур на поверхности нержавеющей стали при двухимпульсной лазерной абляции были получены зависимость энтропии смешения от поверхностной плотности энергии двухимпульсного лазерного излучения. А также в результате перколяционного анализа получена модель двумерной поверхности энтропии смешения от координат X, Y. Ниже представлены результаты в виде рисунков.
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Рис.1. График зависимости Scm от поверхностной плотности энергии 2-х импульсного лазерного излучения. ‘о’обозначено отсутствие дендритов в образце, а ‘+ ‘ обозначено их наличие.
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Рис.2. А) Дендриты на поверхности стали. Б) зависимость S смешения от координат.
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