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Многие цирконосиликаты являются микропористыми соединениями, что делает их
перспективными материалами в качестве катализаторов, сорбентов и ионообменников [1].
Группа ловозерита включает природные и синтетические представители с общей форму-
лой: A2B3C2MT6O12O6-x(OH)x*nH2O (0≤x≤6, n=0-1), где T = Si, Ge или Al; M = Zr, Ti,
Fe3+, Ca, Si, Eu, Sn, Sr, Cs или Nb; C = Ca, Mn2+, Na или �; B = Na или �; и A = Na, Ca
или K, охватывают 10 минералов и более 20 синтетических соединений [2]. В соединениях
группы ловозерита принято выделять модули из шестичленных колец тетраэдров[3].

В настоящей работе проведен кристаллохимический анализ структур группы ловозе-
рита с использованием модульного подхода для построения теоретических моделей [4],
а также формализм Бернигаузена для выявления взаимосвязи группа-подгруппа в этих
кристаллических структурах [5]. Для сконструированных каркасов с использованием по-
луэмпирических методов теоретического моделирования была оценена их относительная
стабильность.

Таким образом, с использованием комплексного подхода теоретически сконструиро-
ваны все возможные каркасы кристаллических структур группы ловозерита, выявлены
взаимосвязи группа-подгруппа между структурами и оценена их относительная стабиль-
ность. Результаты проведенного исследования согласуются с имеющимися эксперимен-
тальными данными по расшифровке кристаллических структур группы ловозерита и их
относительной распространенности в природе.
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