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Рассматриваются 2 минерала: инсизваит – 𝛽-PtBi2, и фрудит – 𝛼-PdBi2. Несмотря на
сходство формул соединений, их структуры различны. Пространственная группа инсиз-
ваита Pa-3, a=6.7022Å [1], фрудита - C2/m, a=12.74Å, b=4.25Å, 𝛽=102,58∘, c=5.665Å [2].

У соединения PtBi2 существует 4 полиморфных модификации: низкотемпературная 𝛼-
PtBi2 (пространственная группа Pbca, параметры элементарной ячейки a=6.732 Å, b=6.794
Å, c=13.346 Å), среднетемпературная 𝛽-PtBi2 (Pa-3), высокотемпературная 𝛾-PtBi2 (P-3
a=6.46 Å c=6.27 Å), и самая высокотемпературная 𝛿-PtBi2 (Pnnm) [3]. Минерал инсизваит
обладает структурой 𝛽-модификации PtBi2.

У соединения PdBi2 2 модификации: низкотемпературная 𝛼-PdBi2 (пространственная
группа C2/m) и высокотемпературная 𝛽-PdBi2 (Cmc21 a=3.362 Å c=2.983 Å) [4]. Минерал
фрудит обладает структурой 𝛼-модификации PdBi2.

Для изучения изоморфизма и взаимоотношений фаз в данном минеральном ряду были
синтезированы образцы ряда PtBi2 – Pt0.8Pd0.2Bi2 – Pt0.6Pd0.4Bi2 – Pt0.4Pd0.6Bi2 – Pt0.2Pd0.8Bi2 –
PdBi2.

Синтетические фазы были получены методом «сухого» синтеза из простых элементов,
взятых в стехиометрическом соотношении, в вакуумированных ампулах из кварцевого
стекла. Сначала металлы плавились в течение 2 дней при температуре 750∘C, после чего
образцы закалялись и отжигались в течение 39 дней при температуре 350∘C, с одним
промежуточным перетиранием. Синтез проводился с избытком висмута.

Для идентификации полученных соединений был проведен рентгенофазовый анализ и
исследование с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Рентгенофазовый анализ показал, какие фазы образовывались при различных кон-
центрациях Pt и Pd в образцах. В результате установлено, что Pt изоморфно замещает
палладий в фрудите (PdBi2), а палладий, практически при минимальных концентраци-
ях, образует собственную фазу. Помимо этого данные показывают, что при недостатке
фрудита образовывается высокотемпературная фаза 𝛾-PtBi2.
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